
































































































 

  
Seite 47 

 

  

Störungs- 

meldung 

Ursache  Maßnahme Abhilfe 

F 24  Pressdruck Der gewünschte Pressdruck 
liegt nicht an. 

Überprüfen, ob Druckluft angeschlossen ist. 
Richtigen Pressdruck am Druckminderer 
einstellen (siehe dazu Kapitel 4.2, 
Aufstellen und Anschließen, S. 13). Wenn 

keine Einstellung möglich, Servicetechniker 
benachrichtigen. 

F 25 Thermoelement gebrochen Thermoelement gebrochen 
oder Unterbrechung der 
Thermoleitung. 

Servicetechniker benachrichtigen 

F 26 Thermoelement verpolt Plus- und Minuspol wurden 
beim Anschluss verwechselt. 

Servicetechniker benachrichtigen 

F 27 Fehler beim Aufheizen Der Ofen hatte einen  
Timeout in der Aufheizphase 

Starten Sie den Ofen neu. Bei mehrmaligem 
Auftreten Servicetechniker benachrichtigen. 

F 28 Fehler beim Initialisieren 
der Motorsteuerung 

Die Motorsteuerung konnte 
beim Einschalten des Ofens 
nicht initialisiert werden. 

Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein 

F 29 Programmnummer bereits 
vergeben 

Es wird versucht, eine 
Programmnummer doppelt zu 
vergeben 

Speichern Sie das Programm unter einer 
anderen Nummer oder löschen Sie das 
Programm, das diesen Programmplatz 
bisher belegt hat 

F 30 Festprogramm darf nicht 
gespeichert werden 

Es wurde versucht ein 
Festprogramm zu speichern. 

Geänderte Festprogramme können nicht 
gespeichert werden. Vergeben Sie eine 
neue Programmnummer und speichern das 
Programm als Individualprogramm. 

F 31 Fehler im Motor Controller Fehler in Motorsteuerung Gerät aus- und wieder einschalten 

F 32 Daten zu groß Die Multimediadaten können 
aufgrund Ihrer Größe nicht 
dargestellt werden (z.B. Bilder > 
5 Megapixel) 

Verringern Sie die Auflösung der Bilddateien. 
(Empfohlen 320x240 Pixel) 

 

12.1 Spannungsausfall 

 

Der Multimat
®
 NTX/NTX

press
 ist mit einer Sicherheitsfunktion gegen Spannungsausfall ausgestattet. Diese 

gewährleistet, dass bei einem Wegfall der Netzspannung < 60 Sekunden nach dessen Wiederkehr das 
gegenwärtig laufende Brennprogramm an der abgebrochenen Stelle wieder fortgesetzt wird. Anschließend 
erscheint die Fehlermeldung F14 im Menü Einstellungen wird die Netzausfalldauer angezeigt. 

Hinweis: Auch nach kurzen Unterbrechungen des Brennprogramms ist das Brennergebnis genauestens zu 
prüfen!  

Dauert der Netzausfall mehr als 60 Sekunden, wird das momentane Brennprogramm unterbrochen. 

Hinweis: Muss während des Spannungsausfalles die Brennkammer geöffnet werden, so können Sie diese 
vorsichtig von Hand nach oben drücken. Motor und Getriebe werden dabei nicht beschädigt. 

 

 

Bei Versand des Gerätes bitte die Hinweise in Kapitel 2.1, Sicherheitshinweise zum 
Transport, S. 6, beachten! 

 

 

Nicht in die Brennkammer greifen – Verbrennungsgefahr! 
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700 
Neutralmasse für 
Biolegierung 

575 00:00:00 00:07:00 575 00:01:00 55 900 00:04:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

701 
Pastenopaker für 
Biolegierung 

575 00:00:00 00:07:00 575 00:01:00 55 900 00:04:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

702 
Pulveropaker für 
Biolegierung 

575 00:00:00 00:04:00 575 00:01:00 55 900 00:04:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

703 Pastenopaker 1 + 2 575 00:00:00 00:07:00 575 00:01:00 55 930 00:03:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

704 Pulveropaker 1 + 2 575 00:00:00 00:04:00 575 00:01:00 55 930 00:03:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

705 Schulter  1 575 00:00:00 00:05:00 575 00:02:00 55 920 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

706 Schulter  2 575 00:00:00 00:05:00 575 00:02:00 55 920 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

707 Dentin 1 <14,3 575 00:00:00 00:05:00 575 00:02:00 55 910 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

708 Dentin 2 <14,3 575 00:00:00 00:04:00 575 00:02:00 55 900 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

709 Glanzbrand <14,3 575 00:00:00 00:03:00 575 00:01:00 55 890 00:01:00 00:00:00 0 00:00:00 0 0 

710 
Korrektur Final Kiss 
<14,3 

575 00:00:00 00:03:00 575 00:01:00 55 880 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

711 Final Shoulder 450 00:00:00 00:03:00 450 00:02:00 55 660 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

712 Dentin 1 >14,3 575 00:00:00 00:05:00 575 00:02:00 55 910 00:02:00 00:01:00 850 00:03:00 0 50 

713 Dentin 2 >14,3 575 00:00:00 00:04:00 575 00:02:00 55 900 00:02:00 00:01:00 850 00:03:00 0 50 

714 Glanzbrand >14,3 575 00:00:00 00:03:00 575 00:01:00 55 890 00:01:00 00:00:00 850 00:03:00 0 0 
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720 Bonder 575 00:00:00 00:07:00 575 00:01:00 55 980 00:03:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

721 Pastenopaker  575 00:00:00 00:07:00 575 00:01:00 55 950 00:03:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

722 Pulveropaker 575 00:00:00 00:04:00 575 00:01:00 55 950 00:03:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

721 Schulter 1+2 575 00:00:00 00:07:00 575 00:01:00 55 950 00:03:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

724 Dentin 1 575 00:00:00 00:05:00 575 00:02:00 55 920 00:02:00 00:01:00 850 00:03:00 2/3 50 

721 Dentin 2 575 00:00:00 00:07:00 575 00:01:00 55 950 00:03:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

726 Glanzbrand 575 00:00:00 00:03:00 575 00:01:00 55 890 00:01:00 00:00:00 850 00:03:00 2/3 0 

727 Korrektur (Final Kiss) 575 00:00:00 00:03:00 575 00:01:00 55 880 00:02:00 00:01:00 850 00:03:00 2/3 50 

728 Final Shoulder 450 00:00:00 00:03:00 450 00:02:00 55 660 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 
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730 Pastenopaker 1 575 00:00:00 00:07:00 575 00:01:00 55 980 00:03:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

731 Pastenopaker 2 575 00:00:00 00:07:00 575 00:01:00 55 950 00:03:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

732 Pulveropaker 1 575 00:00:00 00:04:00 575 00:01:00 55 980 00:03:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

733 Pulveropaker 2 575 00:00:00 00:04:00 575 00:01:00 55 950 00:03:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

734 Schulter 1+2 575 00:00:00 00:05:00 575 00:02:00 55 930 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

735 Dentin 1 575 00:00:00 00:05:00 575 00:02:00 55 920 00:02:00 00:01:00 850 00:03:00 2/3 50 

736 Dentin 2 575 00:00:00 00:04:00 575 00:02:00 55 910 00:02:00 00:01:00 850 00:03:00 2/3 50 

737 Glanzbrand 575 00:00:00 00:03:00 575 00:01:00 55 890 00:01:00 00:00:00 850 00:03:00 2/3 0 

738 Korrektur (Final Kiss) 575 00:00:00 00:03:00 575 00:01:00 55 880 00:02:00 00:01:00 850 00:03:00 2/3 50 

739 Final Shoulder 450 00:00:00 00:03:00 450 00:02:00 55 660 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 
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740 Oxidbrand 575 00:00:00 00:00:00 575 00:00:00 55 780 00:05:00 00:05:00 0 00:00:00 0 50 

741 
Degunorm classic 
base 

575 00:00:00 00:07:00 575 00:01:00 55 780 00:01:00 00:00:10 0 00:00:00 0 50 

742 Pastenopaker 575 00:00:00 00:07:00 575 00:02:00 55 780 00:01:00 00:00:10 0 00:00:00 0 50 

743 Schulter  1 450 00:00:00 00:02:00 450 00:03:00 55 780 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

744 Schulter  2 450 00:00:00 00:02:00 450 00:03:00 55 780 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

745 Dentin 1 mit Tempern 450 00:00:00 00:03:00 450 00:03:00 55 780 00:02:00 00:01:00 720 00:03:00 0 50 

746 
Dentin 2 ohne 
Tempern 

450 00:00:00 00:02:00 450 00:03:00 55 780 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

747 
Glanzbrand ohne 
Tempern 

450 00:00:00 00:02:00 450 00:03:00 55 770 00:02:00 00:00:00 0 00:00:00 0 0 

748 Korrektur Final Kiss 450 00:00:00 00:02:00 450 00:03:00 55 720 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

749 Final Schulter  450 00:00:00 00:02:00 450 00:03:00 55 720 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

750 
Degunorm classic 
base 

575 00:00:00 00:07:00 575 00:01:00 55 780 00:01:00 00:00:10 0 00:00:00 0 50 

751 
Dentin 1 ohne 
Tempern 

450 00:00:00 00:03:00 450 00:03:00 55 780 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

752 Dentin 2 mit Tempern 450 00:00:00 00:02:00 450 00:03:00 55 780 00:02:00 00:01:00 720 00:03:00 0 50 

753 
Glanzbrand mit 
Tempern 

450 00:00:00 00:02:00 450 00:03:00 55 770 00:02:00 00:00:00 720 00:03:00 0 0 
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760 Dentin 1 450 00:00:00 00:03:00 450 00:03:00 55 800 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

761 Dentin 2 450 00:00:00 00:02:00 450 00:03:00 55 800 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

762 Glanzbrand 450 00:00:00 00:02:00 450 00:03:00 55 790 00:02:00 00:00:00 0 00:00:00 0 0 

763 Korrekturmasse 450 00:00:00 00:02:00 450 00:03:00 55 740 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 
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770 Haftbond 600 00:00:00 00:04:00 600 00:02:00 99 750 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

771 Opaker 1 + 2 450 00:00:00 00:03:00 450 00:02:00 99 760 00:00:50 00:00:10 0 00:00:00 0 50 

772 SM 1 + 2 450 00:00:00 00:04:00 450 00:03:00 55 780 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

773 Dentin 1 450 00:00:00 00:06:00 450 00:02:00 55 760 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

774 Dentin 2 450 00:00:00 00:05:00 450 00:02:00 55 750 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

775 Glanzbrand 450 00:00:00 00:04:00 450 00:02:00 55 730 00:01:00 00:00:00 0 00:00:00 0 0 

776 Final Kiss 450 00:00:00 00:03:00 450 00:02:00 55 680 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

777 Final SM 450 00:00:00 00:03:00 450 00:02:00 55 680 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 
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780 Pulverliner 1 450 00:00:00 00:04:00 450 00:04:00 55 970 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

781 Pulverliner 2 450 00:00:00 00:04:00 450 00:04:00 55 960 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

782 Pastenliner 1 575 00:00:00 00:07:00 575 00:04:00 55 970 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

783 Pastenliner 2 575 00:00:00 00:07:00 575 00:04:00 55 960 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

784 Schulter  1 450 00:00:00 00:05:00 450 00:04:00 55 850 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

785 Schulter  2 450 00:00:00 00:05:00 450 00:04:00 55 850 00:03:00 00:02:00 0 00:00:00 0 50 

786 Dentin 1 450 00:00:00 00:03:00 450 00:04:00 55 830 00:02:30 00:01:30 0 00:00:00 0 50 

787 Dentin 2 450 00:00:00 00:03:00 450 00:04:00 55 820 00:02:30 00:01:30 0 00:00:00 0 50 

788 Glanzbrand 450 00:00:00 00:02:00 450 00:03:00 55 800 00:02:00 00:00:00 0 00:00:00 1 0 

789 Korrektur (Final Kiss) 450 00:00:00 00:02:00 450 00:04:00 55 680 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 1 50 

790 
Final Shoulder (F-
SM) 

450 00:00:00 00:02:00 450 00:04:00 55 680 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 1 50 
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Press & Smile 

               Cercon ceram press Maltechnik 
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800 Malfixierbrand 450 00:00:00 00:02:00 450 00:03:00 55 700 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

801 Glanzbrand   450 00:00:00 00:02:00 450 00:03:00 55 800 00:02:00 00:00:00 0 00:00:00 0 0 
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805 Dentin 1  450 00:00:00 00:03:00 450 00:04:00 55 830 00:02:30 00:01:30 0 00:00:00 0 50 

806 Glanzbrand 450 00:00:00 00:02:00 450 00:03:00 55 800 00:02:00 00:00:00 0 00:00:00 0 0 

807 Korrektur P&S 450 00:00:00 00:02:00 450 00:04:00 55 680 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 
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810 Pastenopaker 575 00:04:00 00:02:00 575 00:01:00 55 980 00:01:30 00:01:30 0 00:00:00 0 50 

812 Korrektur cervical 500 00:02:00 00:02:00 500 00:02:00 55 820 00:01:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

813 Malfarbe Glasur 450 00:02:00 00:02:00 450 00:01:00 55 810 00:01:00 00:00:00 0 00:00:00 0 0 

814 Korrektur incisal 450 00:01:00 00:02:00 450 00:01:00 55 720 00:01:00 00:00:00 0 00:00:00 0 50 

815 
Korrektur cervical  
> 5 Einheiten 

500 00:02:00 00:02:00 500 00:02:00 55 820 00:01:00 00:01:00 0 00:00:00 1 50 

816 
Malfarbe Glasur 
> 5 Einheiten 

450 00:02:00 00:02:00 450 00:01:00 55 810 00:01:00 00:00:00 0 00:00:00 1 0 

817 
Korrektur incisal  
> 5 Einheiten 

450 00:01:00 00:02:00 450 00:01:00 55 720 00:01:00 00:00:00 0 00:00:00 1 50 
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830 Pastenopaker 1 575 00:00:00 00:05:00 575 00:01:00 55 930 00:04:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

831 Pastenopaker 2 575 00:00:00 00:05:00 575 00:01:00 55 930 00:03:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

832 Pulveropaker 1 600 00:00:00 00:02:00 600 00:01:00 55 930 00:04:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

833 Pulveropaker 2 600 00:00:00 00:03:00 600 00:03:00 55 930 00:03:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

834 Schulter  600 00:00:00 00:06:00 600 00:03:00 55 920 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

835 Dentin 1 <14,2 600 00:00:00 00:06:00 600 00:03:00 55 910 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

836 Dentin 2 <14,2 600 00:00:00 00:05:00 600 00:03:00 55 900 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

837 Glanzbrand <14,2 600 00:00:00 00:04:00 600 00:03:00 55 890 00:02:00 00:00:00 0 00:00:00 0 0 

838 Korrektur 600 00:00:00 00:03:00 600 00:03:00 55 880 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

839 Dentin 1 >14,2 600 00:00:00 00:06:00 600 00:03:00 55 910 00:02:00 00:01:00 850 00:03:00 0 50 

840 Dentin 2 >14,2 600 00:00:00 00:05:00 600 00:03:00 55 900 00:02:00 00:01:00 850 00:03:00 0 50 

841 Glanzbrand >14,2 600 00:00:00 00:04:00 600 00:02:00 55 890 00:02:00 00:00:00 850 00:03:00 0 0 
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850 Pastenliner 1 575 00:00:00 00:07:00 575 00:04:00 55 970 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

851 Pastenliner 2 575 00:00:00 00:07:00 575 00:04:00 55 960 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

852 Schulter  1 450 00:00:00 00:05:00 450 00:04:00 55 950 00:03:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

853 Schulter  2 450 00:00:00 00:05:00 450 00:04:00 55 950 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 0 50 

854 Dentin 1 450 00:00:00 00:03:00 450 00:04:00 55 900 00:02:30 00:01:30 0 00:00:00 0 50 

855 Dentin 2 450 00:00:00 00:03:00 450 00:04:00 55 890 00:02:30 00:01:30 0 00:00:00 0 50 

856 Glanzbrand 450 00:00:00 00:02:00 450 00:03:00 55 880 00:02:00 00:00:00 0 00:00:00 1 0 

857 Korrektur 450 00:00:00 00:02:00 450 00:04:00 55 750 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 1 50 

858 Final Shoulder 450 00:00:00 00:02:00 450 00:04:00 55 750 00:02:00 00:01:00 0 00:00:00 1 50 
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860 NE-Pulver-Bonder  575 00:00:00 00:06:00 575 00:01:00 55 980 00:02:00 00:00:00 0 00:00:00 0 50 

861 NE-Pasten-Bonder 575 00:00:00 00:08:00 575 00:01:00 55 980 00:03:00 00:00:00 0 00:00:00 0 50 

862 Opaker 1+2 550 00:00:00 00:08:00 550 00:01:00 100 910 00:04:00 00:02:00 0 00:00:00 0 50 

863 Schulter 1  500 00:00:00 00:04:00 500 00:02:00 100 880 00:01:00 00:00:30 0 00:00:00 0 50 

864 Schulter 2  500 00:00:00 00:04:00 500 00:02:00 100 860 00:01:00 00:00:30 0 00:00:00 0 50 

865 Dentin 1  500 00:00:00 00:07:00 500 00:02:00 100 840 00:01:30 00:00:30 0 00:00:00 0 50 

866 Dentin 2 500 00:00:00 00:06:00 500 00:02:00 100 830 00:01:30 00:00:30 0 00:00:00 0 50 

867 Glanzbrand 500 00:00:00 00:02:00 500 00:02:00 100 810 00:00:30 00:00:00 0 00:00:00 0 0 

868 
Final Shoulder/ 
Korrektur  

450 00:00:00 00:03:00 450 00:02:00 100 680 00:01:00 00:00:30 0 00:00:00 0 50 

869 Malfarben  450 00:00:00 00:03:00 450 00:01:00 100 660 00:01:00 00:00:00 0 00:00:00 0 0 
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870 NE-Pulver-Bonder 575 00:00:00 00:06:00 575 00:01:00 55 980 00:02:00 00:00:00 0 00:00:00 0 50 

871 NE-Pasten-Bonder 575 00:00:00 00:08:00 575 00:01:00 55 980 00:03:00 00:00:00 0 00:00:00 0 50 

872 Opaker 1+2 550 00:00:00 00:08:00 550 00:01:00 100 910 00:04:00 00:02:00 0 00:00:00 0 50 

873 Schulter 1  500 00:00:00 00:04:00 500 00:02:00 100 880 00:01:00 00:00:30 850 00:03:00 1 50 

874 Schulter 2  500 00:00:00 00:04:00 500 00:02:00 100 860 00:01:00 00:00:30 850 00:03:00 1 50 

875 Dentin 1  500 00:00:00 00:07:00 500 00:02:00 100 840 00:01:30 00:00:30 0 00:00:00 1 50 

876 Dentin 2 500 00:00:00 00:06:00 500 00:02:00 100 820 00:01:30 00:00:30 0 00:00:00 1 50 

877 Glanzbrand 500 00:00:00 00:02:00 500 00:02:00 100 800 00:00:30 00:00:00 0 00:00:00 1 0 

878 
Final Shoulder/ 
Korrektur  

450 00:00:00 00:03:00 450 00:02:00 100 680 00:01:00 00:00:30 0 00:00:00 0 50 

879 Malfarben  450 00:00:00 00:03:00 450 00:01:00 100 660 00:01:00 00:00:00 0 00:00:00 0 0 

 
  



 

  
Seite 57 

 

  

Duceram LOVE Edelmetall 
P

ro
g

ra
m

m
n

u
m

m
e
r 

P
ro

g
ra

m
m

n
a

m
e
 

S
ta

rt
te

m
p

e
ra

tu
r 

(°
C

) 

V
o

rt
ro

c
k
e
n

z
e
it

 (
m

in
) 

T
ro

c
k
n

e
n

 (
m

in
) 

V
o

rw
ä
rm

te
m

p
e

ra
tu

r 
(°

C
) 

V
o

rw
ä
rm

z
e
it

  

(m
in

) 

A
u

fh
e

iz
ra

te
  

(°
C

/m
in

) 

E
n

d
te

m
p

e
ra

tu
r 

(°
C

) 

H
a
lt

e
z
e
it

  
(m

in
) 

V
a
k
u

u
m

z
e
it

 (
m

in
) 

T
e

m
p

e
rt

e
m

p
e

ra
tu

r 
(°

C
) 

T
e

m
p

e
rz

e
it

 

(m
in

) 

K
ü

h
ls

tu
fe

 

V
a
k
u

u
m

h
ö

h
e
 (

h
P

a
) 

880 Opaker 1+2 550 00:00:00 00:08:00 550 00:01:00 100 910 00:04:00 00:02:00 0 00:00:00 0 50 

881 Schulter 1  500 00:00:00 00:04:00 500 00:02:00 100 880 00:01:00 00:00:30 0 00:00:00 0 50 

882 Schulter 2  500 00:00:00 00:04:00 500 00:02:00 100 860 00:01:00 00:00:30 0 00:00:00 0 50 

885 Dentin 1  500 00:00:00 00:07:00 500 00:02:00 100 830 00:01:30 00:00:30 0 00:00:00 0 50 

886 Dentin 2  500 00:00:00 00:06:00 500 00:02:00 100 820 00:01:30 00:00:30 0 00:00:00 0 50 

887 Glanzbrand 500 00:00:00 00:02:00 500 00:02:00 100 800 00:00:30 00:00:00 0 00:00:00 0 0 
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901 Pressen 200 g 700 00:20:00 60 2,7 00:20:00 890 50 00:40:00 
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905 Pressen 100 g 700 00:20:00 60 2,7 00:10:00 930 50 00:30:00 

905 Pressen 200 g 700 00:20:00 60 2,7 00:20:00 930 50 00:40:00 
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910 100, 200 g Muffel 700 00:20:00 60 2,7 00:20:00 960 50 00:40:00 

911 PressMaster 700 00:40:00 60 2,7 00:40:00 960 50 01:20:00 
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915 100, 200 g Muffel 700 00:20:00 60 2,7 00:10:00 940 50 00:30:00 

916 Cercon PressMaster 700 00:40:00 60 3 00:20:00 940 50 01:00:00 
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920 Pressen 100 g 700 00:12:00 60 2,7 00:10:00 930 50 00:24:00 

921 Pressen 200 g 700 00:20:00 60 2,7 00:10:00 930 50 00:30:00 

922 PressMaster 700 00:40:00 60 3 00:20:00 960 50 01:00:00 

 
 

Service-Programme 
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475 Silberprobe.brn 650 180 30 650 180 120 961 60 0 0 10 1 0 99 

478 Vacuumtest.brn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 

479 Entfeuchten m. Pumpe.brn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 

998 Aufheizen.brn 575 30 30 575 30 120 980 60 0 0 0 0 0 1 

999 Reinigungsbrand.brn 575 0 18 575 180 55 1100 600 540 0 0 0 50 1 
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14 Entsorgung des Gerätes 

 

Das Gerät ist ein Elektrogerät nach dem „Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die 
umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten" (ElektroG). Es wurde gesetzeskonform 
gekennzeichnet und mit dem folgenden Symbol versehen: 

 

 

 

Das Gerät ist nicht für den privaten Gebrauch vorgesehen. Es wird für den gewerblichen Bereich hergestellt und 
geliefert und ist von dem Endnutzer nach den Bestimmungen des ElektroG ordnungsgemäß 
zu entsorgen. 
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15 EG-Konformitätserklärung 

 

DeguDent GmbH 

Rodenbacher Chaussee 4 

63457 Hanau 

Deutschland 

 

Hiermit erklären wir die Konformität des Erzeugnisses: 

 

Multimat
®
 NTX/NTX

press
  

Gerät zum Brennen von Dentalkeramikmassen 

 

 

Mit den grundlegenden Anforderungen der folgenden EG-Richtlinien: 

 

1. EG-Richtlinie für Maschinen 2006/42/EG 

2. EG-Richtlinie für elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter 
Spannungsgrenzen (Niederspannungsrichtlinie) 2006/95/EG 

3. EG-Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG 

 

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt: 

DIN EN ISO 12100-1/A1: 2009-10 

DIN EN ISO 12100-2/A1: 2009-10 

DIN EN 61010-1: 2004-01 

DIN EN 61010-2-010: 2004-06  

DIN EN 61326-1: 2008-06 

 

 

Hanau, 18.02.2011     Hanau, 18.02.2011 
 

     

Dr. Udo Schusser     Dr. Bernhard Kraus 
Leiter Forschung  und Entwicklung    Leiter Qualitätsmanagement      
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Für weitere Informationen 
www.degudent.de




